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AIR Metric Hungary Zrt. K6rnyezetve,deI|I|i"Iaboratorium
Vizsgaldlaboratdrium 2534 Tat, Hosok tere 2.
Kornyezetvedelmi laboratorium A NAH &ltal NAH-1-1731/2022 szdmon akkreditalt vizsgalSlaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

a
Duna-Drava Cement Kft. Vaci Cementgyar
P110 pontforrasan végzett emissziomérésrol

Megbizé neve: Duna-Drava Cement Kft.
Megbizé cime: 2600 Vac, Kohidpart diilo 2.

Jegyz6konyv szama: AML-25-896-09

A jegyz6konyvet készitette: A jegyzokonyvet ellendrizte és jovahagyta:

Bonivart Attila Szrenka Péter
vizsgalétechnikus vizsgaldomérnok

Tat, 2025. oktdber 31.

A vizsgalati jegyzékonyv 7 szamozott oldalt tartalmaz. A vizsgalati jegyzékonyvet az AIR Metric Hungary Zrt.
Vizsgaldlaboratérium Kornyezetvédelmi laboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében
sokszorosithatd! A rendelkezésre bocsatott adatok, informaciok valddisaga és hitelessége a Megrendel6
felel0sségi korébe tartozik. A laboratorium nem felel azért, ha az informaciot a vevo nydjtja, és hatassal
lehet az eredmények érvényességére. A vizsgalati eredmények csak a mintavételek idejére vonatkoznak.
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P110 - Homogenizalo silo - Szilard anyag kibocsatasi koncentracio
és tomegaram méréssel torténé meghatarozasa.

helye: 2600 Vac, Duna-Drava Cement Kft.

ideje: 2025. oktober 10.

K03J: 100189544

KTJ: 100401517

2. A VIZSGALATOT VEGEZTE:

Bonivart Attila vizsgalotechnikus
Szrenka Péter vizsgaldmérnok
A vizsgalatért felelds: Szrenka Péter

3. MERESI KORULMENYEK

P110 - Homogenizalo silo

Mérés- és mintavétel a pontforras fiiggbleges szakaszan kialakitott mérdnyilason torténtek

Vizsgalt pontforras mérési sik atméré | mérési sik feliilete | hidraulikai 4tmérd dn
jele @ [mm] (m?) (m)
P110 850 0,5674 0,85
__Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas irdnya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomas [Pa] 53,3 >5
Max/Min gazaramlas [-] 1,21 <3,0
A mintavételi hely megfelelt a vonatkozd szabvany eléirasainak.

4. UZEMVITELI ADATOK

A helyi kapcsolattartd kdzlése szerint mérés- és mintavétel alatt a termelés normal, atlagos
uzemvitel mellett folyt.

Datum: 2025. oktéber 31.
Nyomtatvanyazonosité: MN-78-4
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5. MERESI EREDMENYEK

5.1 Vizsgalt pontforras: P110 - Homogenizalo silo
5.1.1 A hordozégaz fizikai jellemz6i:

A hordozo6gaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum tdmege: 1,4 ¢
Mintagaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 0,1 m?
Mintagdz hémérséklete: 0,1 °C
A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési ponto

Mérési Mérési pontok
vonal 1. 2. 3. 4. 5. 6.

I 102 | 11,2 | 119 [ 11,3 9,9 9,7

II. 10,3 11,1 11,8 11,7 10,1 9,8

kban:

A hordozégaz:

* vizg6ztartalma: 1,71 v\ %
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 12,22 g/m3

A normal allapoti* hordozo6gaz siirlisége:

e szaraz slrilsége: 1,293 kg/m3
* nedves s(irlisége: 1,285 kg/m3

Nyomasviszonyok:

o |égkori nyomas: 1001 hPa
« statikus nyomas a csatornaban: 0,2 hPa
« abszolut nyomas a csatornaban: 1001,2 hPa

Homérsékletek:

e a csatornaban (atlag): 301 K 28°C
* a kiils6 légtérben: 283 K 10°C
Dinamikus nyomasok atlaga: 64,5 Pa
Sebességeloszlas egyenlGtlensége N: 1,02
Térfogataram korrekcio: 0,9343
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,5674 m?
A hordozégaz térfogatarama:
« aktualis: 20080 m?3/h
e normal* allapoty, nedves: 18100 m3/h
» normal* allapotu, szaraz: 17790 m3/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K h6mérsékletre

vonatkoznak.

Datum: 2025. oktéber 31.
Nyomtatvanyazonosité: MN-78-4
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5.1.2 P110 - Homogenizalo silo
Szilard anyag koncentracionak és tomegaramnak meghatarozasa

9:15 9:52 10:29
Mintavételi id6 kezdete — vége [60:pp — 66:pp]

9:45 10:22 10:59
Minta jele P110-1 P110-2 P110-3
A leszivocsonk atmérGje [mm] 7,6
Atlagos aramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 11,7
Mintavételi sebesség/
helyi sebesség [%] 102,8 102,8 102,7
Mintagaz terfogata , 0,843 0,845 0,845
(szaraz, normal* allapot) [m?]
Szilard anyag minta tdmege [mg] 2,8 3,1 3,3
Szilard anyag koncentracio 3321 3669 3.906
(szaraz, normal* allapot) [mg/m?3] ! ! !
Atlag koncentracio6 (szaraz, normal* allapot), 3.632
mg/mB 4
Szilard anyag tomegarama

L, e 0,0646

(szaraz, normal* allapot) [kg/h]

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hGmérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2025. oktéber 31.

Nyomtatvanyazonosité: MN-78-4
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6. ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK:

A vizsgalt/mért jellemzo, A vizsgalati szabvany
a vizsgalat tipusa szama
Légszennyez0 forrasok vizsgalata MSZ 21853-1:1976
Altalanos el6irasok (visszavont szabvany)

MSZ EN 14790:2006

Nedvessegtartalom meghatarozasa (visszavont szabvany)

Légszennyezd forrasok vizsgalata MSZ 21853-2:1998
Térfogatdram meghatarozasa (visszavont szabvany)

Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok
emisszioja. A szilard anyag MSZ EN 13284-1:2018
koncentraciétartomanyban.

Gazemisszio szakaszos és folyamatos

mintavételének és meghatarozasanak MSZ -13-101:1985

kovetelményei

Datum: 2025. oktéber 31.
Nyomtatvanyazonosité: MN-78-4
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Az emisszi6 mintavételek, mérések és az eredmény meghatarozasa soran
hasznalt miiszerek, eszk6zok és berendezések:

A mintavételnél és az eredmény meghatarozasanal hasznalt miiszerek, eszk6zok:
megnevezése gyarto tipusa gyari szama
szakaszos Paul Goethe GmbH | BK-G#4 hiteles gézéra 29533359

mintavevo
szngrd anyag Paul Gothe ITES por mintavevd S06G09J11
mintavevo
differencial- TESTO 510 5142305/703
nyomasmérd
Prandtl-cs6 Kalman System Kft. - -
barometrikus- TESTO 511 85421766/223
nyomasmérd
analitikai mérleg Strohlein ST 200 34384
digitalis hémérd TESTO 922 33621638/204
szaritd szekrény Heraeus - -

Datum: 2025. oktéber 31.
Nyomtatvanyazonosité: MN-78-4
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7. VIZSGALOBERENDEZESEK
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7.1 Nedvességtartalom meghatarozasa

A fégazarambdl ismert térfogatl részgazaramot szivatunk le, melynek vizg6ztartalmat h(itott
kondenzedényben kondenzéltatjuk és indikatorral jelzett szilikagélen adszorbealtatjuk. A
mintagaz nedvességtartalmat a kondenzedényben felfogott- és a szilikagélen adszorbealt viz
tomegének mérésével hatarozzuk meg.

7.2 Mintavételi lanc szilard anyag meghatarozasa:
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e

1. szondaszar 2. szlir6haz

3. venturi csO 4. nedvességlevalasztd torony
5. szivattyu 6. nyomas- és hémérsékletmérd
7. hdméro érzékeldje 8. szamitogép

Datum: 2025. oktéber 31.
Nyomtatvanyazonosité: MN-78-4





